Aqusto Sil Astar
Silikonlu Dig Cephe Astari

Silikon ile desteklenmis akrilik kopolimer emdlsiyon esasl yapi son kat dis cephe astaridir.

Aqusto Sil Astar
USTUN OZELLIKLERI —

= Son kat boya ile boyanan ytizey arasinda baglayici kdpru kurarak kullanilan boyanin sarfiyatini azaltir.

= Uzerine uygulanan boyanin yiizey tarafindan farkli emilmesini engelleyerek tam homojen yayilim saglar.

= Nefes alma 6zelligi sayesinde yapi icindeki nemin disari gcikmasini saglar; bu sayede ¢atlama, kabarma
ve dokllme yapmaz.

= Boyaci dostudur, ylzeye hizla yayilarak iscilikten tasarruf saglar. Kolay uygulanir; sigrama ve damlama
yapmayacak sekilde formile edilmistir.

= Kapatma gucu yijksektir. E E Detayli uygulama, saglik, givenlik,
T~ 8 IR . . tagima, riskler ve o&nlemlerle ilgili
© SU Ile Inceltlllrr gevre dOStUdUI'. ‘ bilgileri iceren MSDS ve TDS formlari,
= Uygulama sirasinda rahatsiz edici kokusu yoktur. [ AL URfEHIENIE WRESH VS [EmeEive
E uygulamasi i¢cin QR barkodu akilli

telefonunuz ile okutunuz.

URUN OZELLIKLERI

AMBALA. ..o SARFIYAT ...oooeeeeeeeeeee sttt ssssssssssssssssssssssssssesss
TEKKAT .. TEK KAT (Maksimum)
1L ... 7-12,3 m? 15L....... 185 m?
75L ... 92 m?
25L......... 30 m?
25L 75L 151
Raf Omrii: Agilmamis ambalajinda, serin ve kuru yerde dondan, direkt Uygulama yapilacak yiizeyin cinsine, emiciligine, yapisina ve uygulama
gunes 1sigindan korunarak 3 yil saklanabilir. Ambalajin kapagini aligkanliklarina gore 1 litre ile tek katta 7-12,3 m? alan boyanabilir.
kullanimdan hemen sonra hava almayacak sekilde kapatiniz. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat igcin kontrolli numune c¢alismasi

yapilmalhdir.

INCELTME KURUMA SURESI

h/q

+%15

Firgca ve rulo uygulamalarinda temiz su ile hacimce maksimum %15 Son kat boya uygulamasi: 6-8 saat
oraninda inceltilir.

TEKNIK BILGILER YUZEY HAZIRLIGI

Kapaticiligi :
‘ 4
. - I k ! N s

Uygulama yapilacak ytizeyin saglam, kuru, temiz ve kendini tagiyabilecek

diisik orta yiksek durumda olmasi gerekmektedir. Varsa her tiirlii kir, toz, kalip yagdi ve gevsek
tabakalardan arindiriimahdir. Beton, brit beton, yeni sivali ylzeylerde
priz suresi beklenmeli (28 glin), gevsek siva tanecikleri ylizeyden raspa
veya benzeri yontemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse ylzey dizeltme ve
tamiratlari yapiimahdir.



UYGULAMA ONERILERI

Adqusto Sil Astar, brit beton, diiz veya purizli her cins sivali, mineral esash
ylzeylerde, rengini kaybetmis kendini tasiyabilen silikon veya akrilik esasli eski
boyali ylizeylerde astar olarak kullanilir. Yiizey hazirligi tamamlandiktan Sonra
Aqusto Sil Astar rulo, firca veya havasiz puskirtme ydntemi ile uygulanmalidir.
Sicak havalarda saat 11:00-16:00 arasi uygulama yapilmasi 6nerimemektedir.
Golge olan cephelerde uygulama yapilmasi tavsiye edilir. Uriinlerimizin,
30.06.2007 tarih 26568 no'lu Insaat Genel Teknik Sartnamesine uygun
yapilan alt yapi ylzeylerinde uygulanmasi gerekmektedir. UYARI-1: Uygulama
ve Urln kuruma siresi boyunca ortam ve ylzey sicakliginin +5°C ile +30°C
arasinda olmasi ve her tirli yagis, ¢ig ve dondan korunmasi gerekmektedir.
UYARI-2: Tuz kusmasi olan veya tuz kusmasi riskinin bulundugu
yuzeylerde sorunun ¢oOzllmesi icin tim Fili Boya dis cephe dUrinleri
oncesinde Filli Boya Panzer Astar uygulamasi yapilmalidir. UYARI-3:
Macun kullanilacak yiizeyler: Ik defa boyanacak cimento esasl yiizeyler igin
Filli Boya Aqusto Macun’a, agirliginin %20’si kadar taze beyaz/gri cimento +
su kansimi (boza kivaminda) ilave edilerek kanstirimalidir. Olusturulan
karisim nemlendirilip temizligi yapilmis siva/beton ylzeylere direkt
uygulanmalidir.

UYGULAMA SIRASINDA DIKKAT EDILMESI GEREKENLER

Eski boyall ylizeylerde macun uygulamasi yapilacaksa tek kat dis cephe boya
astari uygulanmalidir. Bu islemi takiben macun tamirati ve tekrar boya astar
uygulanip boyama islemine gegilmelidir. Kullanima hazir macunlar catlama
ve ¢okme yapmamasi i¢in maksimum 1 mm kalinhginda uygulanmalidir.
Tamir Harci kullanilacak ylizeyler: 0-10 mm ylzey tesviye ve dlizeltme igin
Filli Boya Stako uygulanmalidir. inceltme igin 1 kg Filli Boya Stako + 4 kg
su kullanilmasi 6nerilir. Catlak uygulamasi bir dogru boyunca ilerliyorsa o
dogru boyunca 10 cm genisliginde, yogun catlaklar varsa tim ylzey
boyunca ek yerlerinde 10 cm bini yapilarak donati filesi uygulanmalidir.
Donati filesi uygulama yapilacak yizey diizeltme ve tesviye malzeme toplam
kaliniginin 1/3'G kadar dig yiizeye yakin sekilde uygulanmaldir. Ozellikle
gimento esasli ylizey diizeltme ve tamir macunlari uygulamasindan, son kat
boyaya kadar gecen surede yuizeyler asiri ¢ig ve yagistan korunmalidir. Aksi
takdirde yuzeyde beyaz kusmalar olusacaktir. Boyle bir gérintude, ytizey bir
arag yikama firgcasi ile nemlendirilerek 1 dlgek Filox 451° + 1 dlgek Su karigimi
yuizeye uygulanmalidir.

EK BILGILER

= Oncelikle uygulamasi yapilacak boyaya iliskin gerekli alet ve cihazlarin eksiksiz mevcut olmasi gereklidir.

= Daima ayni sistemde ve ayni markaya ait birbiri ile uyumlu Grtnler kullaniimahdir.

= Segimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarina mutlaka uyulmalidir.

= Higbir boya kirli ve nemli ylizeylere uygulanmamalidir. Uygulama yapilacak boya cinsine gore yiizey hazirlanmalidir. Varsa mimari detay hatalari

giderilmelidir.

- [k defa boyanacak yeni gimento sivali veya briit beton yiizeyler igin en erken uygulama 28 giin sonra yapiimalidir.

= Butlin boyalar uygulamadan énce, ambalajinda uygun bir karistirici ile kanstiriimalidir.

= Boyalar ¢ok sicak ve gok soguk ortamlarda uygulaniimamalidir. (Onerilen uygulama sicakhigi araligi +5°C ile +30°C arasidir.)

= Yagmurlu havalarda dis cephelerde uygulama yapmayin. Boya uygulamasinin 12 saat 6ncesi ve sonrasinda ylizeyleri yagistan koruyun. Serin

havalarda bu slre 48 saati bulmalidir.
= Ylzeyler tamamen kuru olmalidir.

= Direkt glines 1s1@1 altinda ve riizgar esintisi olan durumlarda boya uygulamasi yapmayin.

= Gun icinde ara verdiginizde firga ve rulolarinizi boya icerisinde birakmayin. Ambalaj kapaklarini mutlaka kapatin.

= Uriin etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarina uyulmaldir. Uriiniin gereginden fazla inceltilmesi értiiciiliik, rulo izi, dalgalanma
problemlerine neden olur. Uriiniin geredinden az inceltiimesi ise kalin uygulama riski olusturur. Kalin uygulanan boyada ise gatlamalar olabilir.

= Grenli / Teksturli boya uygulamalarinda posteki rulo ya da dis cephe rulosu ile ylizeye malzeme homojen olarak dagitiimali sonra mercan rulo ile

desen verilmelidir.

= Sicakligin yiksek oldugu hava sartlarinda golge olan cephelerde uygulama yapilmali, saat 10.00-16.00 arasi uygulama yapilmamalidir.

= Boyama iglemi ince katlar halinde yapilmalidir.

= Boyaya toz veya sivi katki yapilmamalidir ve ambalaj tizerinde belirtilen inceltme oranindan daha fazla inceltimemelidir.

- lyi yapisma saglamak igin, parlak yiizey mutlaka matlagtirimalidir.

= Artan boyay! tekrar kullanabilmek icin, boyaya yuzeyini 6rtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karistinimadan agzi kapatilarak serin

bir yerde saklanmalidir.

POZ NO: 15.540.1324, 15.540.1325, 15.540.1329
RAYiG NO: 10.300.1172



